
Werkstoffprüfung - Equipment

Mechanische Messmittel
- Oberflächen Rauhigkeitsmessgerät TENCOR P15
- Zug- und Druckprüfmaschine Zwick
- Härteprüfgerät Leitz Miniload, nach Vickers
- Härteprüfgerät Zwick für Shore Härte
- Partikelmessung Lighthouse für Flowboxen
- Partikelzählgerät V3 für Flüssigkeiten

Mikroskope
- REM Hitachi TM 1000 Tabletop (Zoom 20 - 10.000X, Digital 4X)
- Digitalmikroskop Leica DVM 5000 (Zomm bis 400X)
- Stereomikroskop Leica MZ 16 A
- Lichtmikroskop Leica MEF 4
- Lichtmikroskop Leitz Metallux 3
- Makroskop Wild M420

Präparations Equipment
- Diamantdrahtsäge Well 3242 und 3032
- Kreissäge Mutronic Diadisc 4200
- Leiterplattenfräse Struers PCB-Sampler
- Trennschleifmaschine Struers Accutom
- Mikrotom
- Schleif- und Poliermaschinen Struers

Physikalisches Labor - Equipment

Spektroskopie
- FT-IR Spektrometer Perkin Elmer mit ATR
- UV-Vis-NIR Spectrometer Cary 500
- Pulfrich Refraktometer
- Farbmessgerät Konica-Minolta CM-700d
(Wellenlängen-Bereich 400 nm bis 700 nm)

Physikalische Messgrößen
- Thermoanalyse (TGA / TMA / DSC)
- Magnetoskop Inst. Dr. Förster
- Wärmebildkamera FLIR
- Diverse Kalibriereinrichtungen für Temperatur, Länge, Gewicht usw.
- Diverse Handmessgeräte  

Untersuchungen

Werkstoffprüfungen
- Schadensanalyse
- Untersuchungen von Elektronik-Komponenten
- Qualitätsprüfungen an Printplatten
- Fehleranalysen an Lötstellen
- Bruchanalysen von Spritzguss und  Kunststoffteilen
- Oberflächenvergütungen

Physikalisches Labor
- Messen von Oberflächenrauheiten
- Materialanalysen mittels TGA / TMA / DSC
- Materialanalysen mittels Infrarot Spektroskopie
- Vermessen von optischen Filtern mittels UV-Spektroskopie
- Wasseranalysen und überprüfen von Kühlemulsionen 
- Zug- und Druckprüfungen
- Härtemessungen
- Kalibrieren von Temperaturfühlern
- Kalibrieren von Farbvergleichsmustern

Werkstoffprüfung und physikalisches Labor
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